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ABSTRACT 

 

The fiber content of bamboo is very high (59.8%), thus it is potential to be the raw material for particle 

board manufacture. In this study, resin of damar was used as adhesive to substitute the synthetic adhesive such 

as urea and phenol formaldehide. The objective of this study were to characterize the particle board produced 

from bamboo with adhesive of damar resin, and to investigate the effect of pressing time and amount of resin 

added on physical and mechanical properties. This research was conducted on pressing temperatures of 130 and 

150°C using randomized block design with two factors, i.e. pressing time (10 and 14 min) and amount of resin 

added (12, 14, 16%). The result of variance analysis showed that pressing time affected water adsorption of 

particleboard, while amount of resin added affected its thickness swelling. Both factors did not have the effect on 

density, moisture content, modulus of elasticity and rupture, and internal bonding of particleboard. Process 

condition of 14% resin added, 10 min pressing time and 150oC pressing temperature produced the particleboard 

with best characteristics, i.e. density of 0.55 g/cm3, moisture content of 9.99%, water adsorption of 72.6% at 2 

hand 83.5% at 24 h, thickness swelling of 10.5% at 2 hand 18.0% at 24 h,, MOE of 393.5 kgf/cm2, MOR of 51.7 

kgf/cm2and IB 0.90 of kgf/cm2. These characteristics did not meet the standard of JIS A 5908-2003 and SNI 03-

2105-2006. 

Keywords: adhesive, bamboo, damar, resin, particle board 
 

ABSTRAK 
 

Bambu memiliki kadar serat kasar yang tinggi (59,8%), sehingga potensial untuk dimanfaatkan sebagai 

bahan baku papan partikel. Pada penelitian ini getah damar digunakan sebagai perekat papan partikel. Getah 

damar dikembangkan untuk mensubstitusi perekat sintesis seperti urea dan fenol formaldehida. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi papan partikel yang diproduksi dari bambu dengan perekat getah 

damar, dan menganalisis pengaruh waktu kempa dan jumlah damar yang ditambahkan terhadap sifat fisik dan 

mekanik. Penelitian ini dilakukan pada suhu kempa 130 dan 150°C, dan menggunakan rancangan acak kelompok 

dengan 2 faktor, yaitu waktu kempa (10 dan 14 menit) dan jumlah damar yang ditambahkan (12, 14 dan 16%). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa waktu kempa mempengaruhi daya serap air papan partikel, sedangkan 

jumlah damar yang ditambahkan mempengaruhi pengembangan tebalnya. Kedua faktor tersebut tidak 

mempengaruhi kerapatan, kadar air, kekuatan lentur, keteguhan patah dan kuat rekat internal papan partikel. 

Karakteristik papan partikel terbaik dihasilkan pada suhu kempa 150°C dengan waktu kempa 10 menit dan 

jumlah damar yang ditambahkan 14%. Pada kondisi proses tersebut papan partikel yang dihasilkan mempunyai 

kerapatan 0,546 g/cm3, kadar air 9,99%, daya serap air 72,6% (2 jam) dan 83,5% (24 jam), pengembangan tebal 

10,5% (2 jam) dan 18,0% (24 jam), MOE 393,5 kgf/cm2, MOR 51,7 kgf/cm2 dan IB 0,90 kgf/cm2. Karakteristik 

papan partikel tersebut belum memenuhi standar JIS A 5908-2003 dan SNI 03-2105-2006. 

Kata kunci: bambu, damar, getah, papan partikel, perekat 
 

PENDAHULUAN 
 

Permintaan papan partikel dari tahun ke 

tahun terus meningkat seiring dengan peningkatan 

penggunaan papan partikel di berbagai sektor 

terutama sektor perumahan, bangunan dan furniture. 

Pada tahun 2010, Indonesia mengimpor 213.442 ton 

papan partikel, dan volume impor komoditas 

tersebut meningkat 163% pada tahun 2011. Papan 

partikel pada umumnya diproduksi dari partikel kayu 

atau bahan berlignoselulosa lainnya seperti jerami 

yang diikat dengan perekat organik atau sintetis 

(Maloney, 1993). Saat ini bahan baku untuk 

memproduksi papan partikel tidak sebatas dari kayu 

ataupun limbah kayu seiring dengan semakin 

terbatas dan tingginya harga kayu. Pemanfaatan 

bahan berlignoselulosa lainnya, seperti kenaf (Okuda 

dan Sato, 2004; Okuda et al., 2006), tandan kosong 

kelapa sawit (Hashim et al., 2010; Hashim et al., 

2011a,b; Baskaran et al., 2012), bambu (Muin et al., 

2006; Suranta, 2009) dan lain-lain, telah banyak 

dikembangkan.   

Bambu merupakan bahan berlignoselulosa 

yang sangat potensial digunakan sebagai bahan baku 

untuk pembuatan papan partikel. Hal itu karena 

bambu memiliki kesesuaian sebagai bahan baku 
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papan partikel ditinjau dari segi anatomis dan 

komposisi kimianya dimana batang bambu 

mengandung 52,9% selulosa dan panjang serat 3-4 

mm (Suranta, 2009). Selain itu, bambu memiliki 

pertumbuhan yang sangat cepat, umur panen yang 

pendek ( 3-5 tahun)  dan mudah dibudidayakan 

(Muin et al., 2006). Perkiraan luas wilayah potensi 

bambu di Indonesia sebesar 170.393 ha, dengan 

potensi produksi sekitar 5,4 juta m3 (apabila per 

pohon/batang mempunyai volume 0,25 m3) 

(Pramono, 2012).  

Industri papan partikel umumnya 

menggunakan urea formaldehida (UF) atau fenol 

formaldehida (FF) sebagai perekat dengan kadar 

sekitar 10-20% (Tsoumis, 1991). Urea formaldehida 

(UF) dan fenol formaldehida (FF) merupakan resin 

yang disintesis dengan mereaksikan urea atau fenol 

dengan formaldehida (Achmadi, 1990). Isu 

pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan 

yang diakibatkan oleh emisi formaldehida telah 

mendorong penggunaan bahan organik sebagai 

perekat dalam pembuatan papan partikel.  Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa protein dari berbagai 

jenis tanaman sangat potensial dimanfaatkan sebagai 

perekat papan partikel, seperti protein biji pea 

(Gueguen et al., 1998), protein biji bunga matahari 

(Evon et al., 2014a, 2015), protein kedelai (Li et al., 

2009; Ciannamea et al., 2010), protein gandum (Cho 

et al., 2011), protein biji jarak pagar  (Lestari dan 

Kartika, 2012; Diebel et al., 2012; Kartika et al., 

2013; Evon et al., 2014b; Hidayat et al., 2014), 

protein biji jarak kepyar (Kurniati et al., 2014, 

2015), getah damar (Sudarsono et al., 2010) dan 

lain-lain. Dibandingkan protein, penggunaan getah 

damar sebagai perekat dapat menghasilkan papan 

partikel dengan sifat fisik dan mekanik yang lebih 

baik. Hal ini dikarenakan getah damar mengandung 

resin alami yang tinggi dimana pada suhu tinggi 

resin damar akan mudah meleleh dan menyebar di 

antara pori-pori partikel, sehingga dapat 

meningkatkan sifat fisik dan mekanik papan partikel 

tersebut (Sudarsono et al., 2010). Getah damar 

dengan demikian sangat potensial digunakan sebagai 

alternatif perekat yang ramah lingkungan dalam 

pembuatan papan partikel.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam 

penelitian ini dikaji pembuatan papan partikel dari 

bambu dengan perekat getah damar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi papan 

partikel yang diproduksi dari bambu dengan perekat 

getah damar dan dikempa pada suhu 130 dan 150°C, 

serta untuk menganalisis pengaruh waktu kempa dan 

jumlah damar yang ditambahkan terhadap sifat fisik 

dan mekanik. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Bahan dan Alat 

Bahan baku yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bambu tali (Gigantochloa apus) 

yang diperoleh dari pedagang bambu di daerah 

Ciampea, serta getah damar yang diperoleh dari 

Hutan Pendidikan Gunung Walad Fakultas 

Kehutanan IPB. Peralatan yang digunakan adalah 

hammer mill, bak pencampur partikel dan perekat, 

blender, pencetak papan, plat aluminium, pengempa 

panas, ember plastik (wadah), oven, disk flaker, 

desikator, alat pemotong, jangka sorong, kaliper, 

timbangan elektrik, Universal Testing Machine 

(Instron 3369), dan peralatan lainnya untuk analisis. 

Pelarut dan bahan kimia yang digunakan adalah 

teknis dan analytical grade, yang diperoleh dari 

Sigma-Aldrich dan Brataco, Indonesia. 

 

Metode 

Karakterisasi Bambu 

Bahan baku dengan kadar air ± 10% 

dipersiapkan dengan pengecilan ukuran batang 

bambu menjadi serbuk bambu berukuran 14 mesh 

dengan menggunakan hammer mill. Bahan baku 

kemudian dikarakterisasi dengan menganalisis kadar 

air (SNI 01 2891.1992), kadar minyak (SNI 01 

2891.1992), kadar abu (SNI 01 2891.1992), kadar 

protein (SNI 01 2891.1992), kadar serat kasar (SNI 

01 2891.1992) dan kadar karbohidrat (by difference) 

(SNI 01 2891.1992).  

 

Pembuatan Papan Partikel 

Getah damar dihancurkan hingga halus 

dengan menggunakan blender, dan sejumlah tertentu 

getah damar kemudian dicampur dengan serbuk 

bambu. Jumlah getah damar yang ditambahkan 

adalah sebesar 12, 14 dan 16% dari total berat bahan. 

Campuran serbuk bambu dan getah damar  

dimasukkan ke dalam cetakan berukuran  30 cm x 30 

cm x 1 cm, dan hasil cetakan selanjutnya dikempa 

selama 10 dan 14 menit pada tekanan 20 kgf/cm2 

dan suhu 130°C dan 150°C. Kerapatan papan 

ditargetkan sebesar 0,7 g/cm3.  

Papan partikel yang dihasilkan 

dikondisikan pada suhu ruang selama 14 hari, dan 

selanjutnya dipotong pada ukuran tertentu sesuai 

dengan tujuan pengujian yang dilakukan. Ukuran 

contoh uji disesuaikan dengan standar pengujian JIS 

A 5908-2003 tentang papan partikel. Paramater-

parameter fisik dan mekanik yang diuji meliputi 

kadar air, kerapatan, pengembangan tebal, daya 

serap air, keteguhan patah (modulus of rupture, 

MOR), kekuatan lentur (modulus of elasticity, 

MOE), dan keteguhan rekat internal (internal bond, 

IB). 

 

Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dirancang dengan 

menggunakan rancangan acak kelompok, yang 

terdiri dari 2 faktor yang saling berinteraksi yaitu 

waktu kempa (A) [10 menit (A1), 14 menit (A2)] dan 

jumlah getah damar yang ditambahkan (B) [12% 

(B1), 14% (B2), 16% (B3)]. Pada rancangan 

percobaan ini terdapat 1 faktor pengganggu atau 

sampingan yang disebut kelompok dan tidak 
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berinteraksi dengan faktor lain, yaitu suhu (K) 

[130oC (K1), 150oC (K2)]. Model matematik untuk 

Rancangan Acak Kelompok 2 faktor adalah sebagai 

berikut (Montgomery, 2001): 

 

Yijm = µ + Km + Ai + Bj + (AB)ij + ijm 

 

Yijm adalah nilai pengamatan yang memperoleh 

kombinasi perlakuan ke-i (taraf perlakuan faktor A), 

ke-j (taraf perlakuan faktor B) dan kelompok ke-m, 

µ, Ai dan Bj masing-masing merupakan nilai rata-

rata umum, pengaruh faktor waktu kempa pada taraf 

ke-i (i = 10 dan 14 menit), pengaruh faktor jumlah 

getah damar yang ditambahkan pada taraf ke-j (j = 

12, 14 dan 16%), (AB)ij merupakan pengaruh 

interaksi antara faktor A taraf ke-i dan faktor B taraf 

ke-j, Km merupakan pengaruh kelompok ke-m (m = 

130°C dan 150oC), sedangkan ijm merupakan 

pengaruh galat atau error dari faktor  A taraf ke-i,  

faktor  B  taraf  ke-j  dan kelompok ke-m. 

Penelitian dilakukan dengan 2 kali ulangan, 

dan untuk setiap ulangan papan partikel diproduksi 

secara duplo. Untuk mengetahui pengaruh antar taraf 

faktor tersebut, data yang diperoleh dianalisis 

keragamannya menggunakan α = 0,05 dan 

dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Bambu 

Bambu tali yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai kadar air 12,16%, kadar 

minyak 0,01%, kadar protein 0,72%, kadar abu 

1,99%, kadar serat 59,75% dan kadar karbohidrat 

(by difference) 25,37%. Dengan demikian, serat 

merupakan komponen utama bambu. Kandungan 

serat kasar yang tinggi ini  memungkinkan bambu 

tali untuk dijadikan sebagai pengganti kayu dalam 

pembuatan papan partikel. Menurut Fatriasari dan 

Hermiati (2008), serat bambu tali terdiri dari 73,32% 

holoselulosa (selulosa dan hemiselulosa) dan 

32,66% lignin. Kandungan ketiga komponen 

tersebut yang berfungsi sebagai penguat dalam suatu 

bahan yang akan digunakan sebagai bahan baku 

untuk papan partikel akan mempengaruhi sifat fisik 

dan mekanik papan partikel yang dihasilkannya. Hal 

itu karena sifat higroskopis yang dimiliki oleh ketiga 

komponen tersebut. Banyaknya gugus hidroksil 

bebas pada molekul selulosa dan hemiselulosa 

mengakibatkan afinitasnya terhadap air dan 

potensinya untuk membentuk ikatan hidrogen tinggi, 

sehingga keduanya bersifat higroskopis (Achmadi, 

1990). Sebaliknya lignin hanya memiliki sedikit 

gugus hidroksil bebas, sehingga lignin kurang 

bersifat higroskopis. Tingginya kandungan selulosa, 

hemiselulosa dan lignin dalam bambu tali ini 

kemungkinan akan menghasilkan papan partikel 

dengan daya serap air yang tinggi dan MOR yang 

relatif rendah.   

Komponen lainnya yang terkandung dalam 

bambu tali adalah air, lemak, protein, abu dan 

karbohidrat. Komponen tersebut dapat digolongkan 

sebagai ekstraktif karena dapat larut dalam pelarut 

organik atau air. Menurut Maloney (1993), pada 

pembuatan papan partikel kandungan ekstraktif 

dalam suatu bahan berpengaruh pada konsumsi 

perekat dan laju pematangan, menghalangi 

pembasahan dan mengakibatkan terjadinya blowing 

pada saat pengempaan. Selain itu, tingginya 

kandungan ekstraktif pada bahan dapat menjadi 

penghalang penetrasi perekat dan menyebabkan 

penurunan sifat keterbasahan bahan (Iswanto, 2013). 

Ekstraktif dapat memblokir saluran noktah dalam 

sel, sehingga dapat mengurangi permeabilitas dan 

menghambat penetrasi perekat dalam struktur sel. 

Lebih lanjut, pada saat pengempaan panas ekstraktif 

akan bermigrasi ke permukaan substrat, sehingga 

keterbasahannya untuk bereaksi dengan perekat 

menjadi menurun. Dengan demikian, kandungan 

komponen selain serat dalam bambu tali juga akan 

mempengaruhi sifat fisik dan mekanik papan 

partikel yang dihasilkannya.  

Pada penelitian ini papan partikel 

diproduksi dengan menggunakan perekat alami 

berupa getah damar. Penggunaan perekat alami ini 

adalah salah satu alternatif teknologi ramah 

lingkungan yang dapat dilakukan untuk 

meminimalkan kerusakan lingkungan. Getah damar 

memiliki titik lunak 144-149oC (Perhutani, 2014) 

dan titik leleh 90-130 oC. Pada titik lunak dan leleh 

tersebut getah damar mulai berubah wujud dari padat 

menjadi semi padat. Sifat-sifat papan partikel 

umumnya dipengaruhi oleh perekat yang digunakan, 

sehingga perekat adalah salah satu faktor penting 

yang menentukan, baik dilihat dari faktor teknis 

maupun ekonomis (Kusmayadi, 2001). 

 

Sifat Fisik dan Mekanik Papan Partikel 

Hasil pengujian sifat fisik dan mekanik 

papan partikel bambu yang diproduksi dalam 

penelitian ini tercantum pada Tabel 1.  

 

Kerapatan 

Kerapatan papan partikel yang dihasilkan 

pada penelitian ini berkisar antara 0,5-0,6 g/cm3 

(Tabel 1). Kerapatan papan partikel tertinggi (0,583 

g/cm3) diperoleh dari perlakuan suhu kempa 150°C 

dengan waktu kempa 14 menit dan jumlah resin 

damar yang ditambahkan 16%. Kerapatan papan 

partikel terendah (0,532 g/cm3) diperoleh dari 

perlakuan suhu kempa 130°C dengan waktu kempa 

14 menit dan jumlah resin damar yang ditambahkan 

12%. Seluruh papan partikel yang dihasilkan dari 

penelitian  ini  mempunyai   kerapatan  lebih  rendah  
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Tabel 1. Sifat fisik dan mekanik papan partikel dari bambu dengan perekat resin damar 

Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 

Jumlah resin 

damar (%) 

Kerapatan 

(g/cm3) 

Kadar air 

(%) 

DSA                 

(2 jam, %) 

DSA              

(24 jam, %) 

PT                

(2 jam, %) 

PT              

(24 jam, %) 

MOE 

(kgf/cm2) 

MOR 

(kgf/cm2) 
IB (kgf/cm2) 

130 10 12 0,5500,015 10,50,0 120,65,9 130,310,8 19,50,3 26,11,7 135,411,9 19,11,7 0,250,06 

130 10 14 0,5610,001 10,00,1 117,23,0 122,23,3 15,90,6 24,12,7 136,47,2 19,51,4 0,360,08 

130 10 16 0,5760,004   9,70,1 103,33,2 108,12,9 16,60,4 21,40,1 112,87,7 15,00,3 0,600,11 

130 14 12 0,5320,007 10,40,0 111,94,0 126,05,8 21,22,0 30,12,2 145,31,9 23,62,9 0,480,04 

130 14 14 0,5570,001   9,50,2 129,43,8 145,85,5 19,00,5 26,90,4 130,81,9 20,21,3 0,410,06 

130 14 16 0,5360,013 10,40,3 134,22,1 144,04,7 14,10,9 16,12,4 156,628,5 24,33,8 0,360,08 

150 10 12 0,5550,007   9,90,1 126,110,6 138,813,4 18,30,2 28,31,4 217,71,8 26,71,8 0,300,04 

150 10 14 0,5460,011 10,00,1   72,69,2   83,510,7 10,51,4 18,02,4 393,535,5 51,75,0 0,900,08 

150 10 16 0,5560,024 10,20,1 113,93,6 126,88,4 13,60,3 22,01,6 166,922,5 21,44,0 0,820,10 

150 14 12 0,5790,036   9,70,1   92,21,3 109,91,9 16,21,1 27,52,4 324,013,4 38,84,0 0,640,04 

150 14 14 0,5480,004 10,10,0 136,013,7 149,76,1 14,80,3 24,71,9 152,712,6 17,82,7 0,280,09 

150 14 16 0,5830,007   9,50,1 115,86,4 128,66,8 11,71,4 21,41,9 158,84,6 21,14,0 0,430,11 
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dari yang ditargetkan (0,7 g/cm3), tetapi nilai 

kerapatannya tersebut telah memenuhi syarat JIS A 

5908-2003 (0,40-0,90 g/cm3).  

Dibandingkan dengan papan partikel yang 

diproduksi dari bambu dengan perekat melamin 

formaldehida (Suhasman et al., 2010) dan dari sabut 

kelapa dengan perekat getah damar (Sudarsono et 

al., 2010), papan partikel yang dihasilkan dalam 

penelitian ini mempunyai kerapatan yang lebih 

rendah dan relatif sama (0,5-0,6 g/cm3 vs 0,81 g/cm3 

untuk bambu dengan perekat melamin formaldehida 

vs 0,5-0,6 g/cm3 untuk sabut kelapa dengan perekat 

getah damar). Rendahnya kerapatan papan yang 

dihasilkan dalam penelitian ini diduga akibat adanya 

kehilangan bahan (campuran partikel bambu dan 

resin damar) pada saat pencetakan papan sebelum 

dikempa, sehingga massa bahan menjadi berkurang. 

Selain itu, penyesuaian kadar air pada saat papan 

dikondisikan selama 14 hari menyebabkan ketebalan 

papan meningkat, sehingga nilainya melebihi target 

yang ditetapkan (1 cm). Kecenderungan tingginya 

penyerapan air pada saat pengkondisian papan 

disebabkan karena papan berkerapatan rendah 

memiliki rongga-rongga antar partikel yang lebih 

banyak. Hal tersebut meningkatkan penetrasi air ke 

dalam papan partikel. Semakin tebal suatu papan 

maka semakin rendah kerapatannya, demikian juga 

sebaliknya (Setyawati et al., 2008).  

Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa jumlah getah damar yang ditambahkan dan 

waktu kempa tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kerapatan papan partikel baik pada 

perlakuan suhu kempa 130°C maupun 150°C. 

Berdasarkan hasil tersebut, kerapatan papan partikel 

yang dihasilkan pada penelitian ini tidak 

menunjukkan kecenderungan tertentu yang 

mengindikasikan adanya korelasi antara kerapatan 

papan dengan kombinasi perlakuan yang diberikan. 

Kerapatan papan partikel adalah konstan ketika 

jumlah getah damar yang ditambahkan dan waktu 

kempa ditingkatkan. Hal ini menunjukkan 

kemungkinan ada faktor lain, seperti perlakuan 

pendahuluan terhadap bahan, ukuran partikel bahan, 

tekanan kempa, dan sebagainya, yang pengaruhnya 

mungkin lebih signifikan terhadap kerapatan papan 

daripada ketiga faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini.   

Kerapatan merupakan suatu ukuran 

kekompakan partikel dalam suatu papan partikel, 

dan sangat tergantung pada kerapatan bahan yang 

digunakan dan tekanan yang diberikan selama 

pengempaan selain pada porositasnya, yaitu proporsi 

volume rongga kosong. Semakin tinggi kerapatan 

papan partikel maka akan semakin tinggi sifat 

keteguhannya. Bambu memiliki kerapatan 0,41-0,65 

g/cm3 (Syafi’i, 1984; Surjokusumo dan Nugroho, 

1994; Pujirahayu, 2012). Kerapatan bahan baku 

yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kekuatan 

papan, tetapi cenderung meningkatkan ketebalan 

papan (Kusmayadi, 2001). Hal tersebut karena 

semakin tinggi kerapatan bahan baku yang 

digunakan, semakin banyak kandungan zat pada 

dinding sel yang dapat menyebabkan masalah dalam 

pengerasan perekat dan menimbulkan blister akibat 

tekanan gas internal zat ekstraktif yang mudah 

menguap (Bowyer et al., 2003), sedangkan tekanan 

pengempaan yang diberikan pada saat pembuatan 

papan partikel akan meningkatkan ikatan antar 

partikel, sehingga papan partikel yang dihasilkan 

lebih tahan terhadap air dan lebih stabil (Iskandar 

dan Supriadi, 2011). 

 

Kadar Air 

 Kadar air papan partikel yang dihasilkan 

pada penelitian ini kurang dari 13%, yaitu berkisar 

antara 9,4-10,5% (Tabel 1). Kadar air papan 

tertinggi (10,5%) diperoleh dari perlakuan suhu 

kempa 130°C dengan waktu kempa 10 menit dan 

jumlah resin damar yang ditambahkan 12%. Kadar 

air papan terendah (9,5%) diperoleh dari perlakuan 

suhu kempa 150°C dengan waktu kempa 14 menit 

dan jumlah resin damar yang ditambahkan 16%. 

Nilai ini tidak jauh berbeda dengan kadar air papan 

yang diproduksi dari bambu dengan perekat 

melamin formaldehida, yaitu sebesar 9,2% 

(Suhasman et al., 2010). Kadar air papan dengan 

demikian telah memenuhi JIS A 5908-2003 dan SNI 

03-2105-2006, yaitu pada kisaran 5-13%. Kadar air 

menunjukkan kandungan air yang terdapat dalam 

papan partikel. Semakin tinggi kandungan air dalam 

suatu papan, maka papan semakin mudah rusak. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas papan partikel 

semakin rendah bila kandungan air di dalamnya 

tinggi. Umumnya kadar air papan partikel lebih 

rendah dari kadar air bahan baku yang digunakan. 

Hal tersebut terjadi karena perlakuan panas yang 

diterima papan partikel pada saat pengempaan panas 

menyebabkan sebagian air yang terkandung dalam 

bahan teruapkan (Mardikanto et al., 2009). Ini dapat 

dibuktikan dari kadar air papan (9,4-10,5%) yang 

dihasilkan dari penelitian ini nilainya lebih kecil dari 

kadar air bahan bakunya (12,16%). 

Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa jumlah getah damar yang ditambahkan dan 

waktu kempa tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kadar air papan partikel baik pada 

perlakuan suhu kempa 130°C maupun 150°C. 

Berdasarkan hasil tersebut, kadar air papan partikel 

yang dihasilkan pada penelitian ini tidak 

menunjukkan kecenderungan tertentu yang 

mengindikasikan adanya korelasi antara kadar air 

papan dengan kombinasi perlakuan yang diberikan. 

Kadar air papan partikel adalah konstan ketika 

jumlah getah damar yang ditambahkan dan waktu 

kempa ditingkatkan. Hal ini menunjukkan 

kemungkinan ada faktor lain yang pengaruhnya 

mungkin lebih signifikan terhadap kadar air papan 

daripada ketiga faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini.   
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Kadar air papan partikel sangat bergantung 

pada kondisi udara di sekelilingnya. Papan partikel 

terbuat dari bahan yang berlignoselulosa tinggi 

sehingga bersifat higroskopis, yang akan 

mengabsorbsi atau mendesorbsi uap air dari atau ke 

udara sekelilingnya.  Kadar air papan partikel akan 

semakin rendah dengan semakin meningkatnya 

jumlah perekat yang ditambahkan. Ini banyak 

teramati pada papan partikel yang diproduksi dengan 

perekat urea dan fenol formaldehida (Hermawan et 

al., 2015). Hal tersebut dapat terjadi karena rongga 

antar partikel semakin rapat sehingga aksesibilitas 

uap air ke dalam papan partikel akan semakin sulit. 

Namun demikian pada penelitian ini kadar air papan 

partikel adalah konstan ketika jumlah getah damar 

yang ditambahkan ditingkatkan. Hal tersebut 

kemungkinan terjadi karena rongga antar partikel 

yang terbentuk pada jumlah getah damar 

ditambahkan tinggi ataupun rendah sama 

kerapatannya sehingga aksesibilitas uap air ke dalam 

papan partikel pun menjadi sama sulitnya baik pada 

kadar getah damar tinggi ataupun rendah. 

Kadar air papan partikel menjadi faktor 

penting terutama dalam menjaga stabilitas dimensi 

papan. Fenomena yang umumnya terjadi adalah 

semakin tinggi kerapatan papan partikel, maka kadar 

air yang terkandung di dalamnya semakin rendah 

(Setiawan, 2008). Fenomena tersebut tidak teramati 

pada penelitian ini, karena baik kerapatan maupun 

kadar air, nilainya konstan dengan peningkatan 

jumlah getah damar yang ditambahkan dan waktu 

kempa. Pada jumlah getah damar yang ditambahkan 

dan waktu kempa tinggi ataupun rendah 

kemungkinan rongga antar partikel yang terbentuk 

sama kerapatannya sehingga aksesibilitas uap air ke 

dalam papan partikel pun rendah baik pada kadar 

getah damar dan waktu kempa tinggi ataupun 

rendah. Xu et al. (2004) menyatakan bahwa 

stabilitas dimensi papan partikel meningkat 

signifikan seiring meningkatnya kerapatan papan. 

Papan partikel yang memiliki kerapatan yang tinggi, 

partikelnya akan semakin kompak dan padat 

sehingga tidak banyak terdapat rongga atau pori di 

antara jalinan partikel yang dapat diisi oleh air 

(Kollmann et al., 1975).  

  

Daya Serap Air  

Hasil pengujian daya serap air papan 

partikel selama 2 dan 24 jam masing-masing 

berkisar antara 72-136% dan 83-150% (Tabel 1). 

Daya serap air papan tertinggi (136,0% untuk 2 jam 

dan 149,7% untuk 24 jam) diperoleh dari perlakuan 

suhu kempa 150°C dengan waktu kempa 14 menit 

dan jumlah resin damar yang ditambahkan 14%. 

Daya serap air papan terendah (72,6% untuk 2 jam 

dan 83,5% untuk 24 jam) diperoleh dari perlakuan 

suhu kempa 150°C dengan waktu kempa 10 menit 

dan jumlah resin damar yang ditambahkan 14%. 

Nilai ini sebanding dengan daya serap air papan (24 

jam) yang diproduksi dari bambu dengan perekat 

melamin formaldehida, yaitu sebesar 84,7% 

(Suhasman et al., 2010). Namun demikian nilai ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan daya serap air 

papan partikel komersial berbasis kayu dan perekat 

resin formaldehida (65%) (Hidayat et al., 2014), dan 

juga papan yang diproduksi dari bambu dengan 

perekat asam sitrat (< 30%) (Widyorini et al., 2015). 

Parameter daya serap air tidak ditentukan nilai 

standarnya baik pada JIS A 5908-2003 maupun SNI 

03-2105-2006. Namun demikian papan partikel yang 

bermutu baik adalah papan partikel yang memiliki 

daya serap air yang rendah karena besarnya jumlah 

air yang diserap dapat mengurangi kekuatan papan 

partikel saat digunakan. Pengujian ini penting 

dilakukan untuk mengetahui ketahanan papan 

terhadap air terutama jika penggunaannya untuk 

keperluan eksterior dimana papan mengalami kontak 

langsung dengan udara luar (Lestari dan Kartika, 

2012).  

Hasil analisis keragaman terhadap daya 

serap air papan dengan waktu perendaman 2 jam 

(DSA 2 jam) menunjukkan bahwa interaksi antara 

waktu kempa dan jumlah getah damar yang 

ditambahkan berpengaruh secara signifikan terhadap 

DSA 2 jam. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan 

DSA 2 jam papan dengan perlakuan waktu kempa 

14 menit dan jumlah getah damar yang ditambahkan 

14% berbeda nyata dan lebih tinggi nilainya 

dibandingkan dengan perlakuan waktu kempa 10 

menit dan jumlah getah damar yang ditambahkan 12, 

14 dan 16%, serta waktu kempa 14 menit dan jumlah 

getah damar yang ditambahkan 12 dan 16%. 

Tingginya daya serap air dengan waktu pengempaan 

yang lebih lama ini diduga karena rusaknya jaringan 

ikatan perekat. Kerusakan jaringan ikatan perekat ini 

menyebabkan air lebih mudah terserap ke dalam 

papan partikel (Syamani et al., 2008). Menurut 

Mulyono dan Apriyantono (2004), komponen utama 

getah damar adalah resin yang mengandung fraksi 

yang bersifat asam dan netral, seperti asam 

damarolat, asam ursonat, asam damarenolat, asam 

damarenoat, asam oleanolat, damaran, shoreaphenol, 

dan senyawa terpenoid (damadienon, damadienol, 

hidroksi damarenon, hidroksi hopanon), yang 

menyebabkan getah damar bersifat mudah melekat 

tetapi tidak tahan terhadap panas. Oleh karena itu  

pada waktu pengempaan panas yang lebih lama 

kemungkinan daya melekat getah damar menurun 

karena rusaknya jaringan ikatan perekat oleh panas.  

Daya serap air papan partikel semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya waktu 

perendaman. Hal ini mempertegas bahwa waktu 

pengempaan panas yang lebih lama menyebabkan 

daya melekat getah damar menurun karena rusaknya 

jaringan ikatan perekat oleh sehingga daya serap air 

papan menjadi lebih tinggi dengan semakin 

bertambahnya waktu perendaman. Hasil analisis 

keragaman daya serap air papan dengan waktu 

perendaman 24 jam (DSA 24 jam) menunjukkan 

waktu kempa dan interaksi antara waktu kempa dan
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jumlah getah damar yang ditambahkan berpengaruh 

secara signifikan terhadap DSA 24 jam.  

Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan 

bahwa DSA 24 jam papan yang dikempa selama 14 

menit berbeda nyata dan nilainya lebih tinggi dari 

papan yang dikempa selama 10 menit. Sama halnya 

dengan DSA 2 jam, DSA 24 jam papan dengan 

perlakuan waktu kempa 14 menit dan jumlah getah 

damar yang ditambahkan 14% berbeda nyata dan 

lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perlakuan 

waktu kempa 10 menit dan jumlah getah damar yang 

ditambahkan 12, 14 dan 16%, serta waktu kempa 14 

menit dan jumlah getah damar yang ditambahkan 12 

dan 16%. 

 

Pengembangan Tebal  

Hasil pengujian pengembangan tebal papan 

partikel selama 2 dan 24 jam masing-masing 

berkisar antara 10-22% dan 16-31% (Tabel 1). 

Pengembangan tebal papan tertinggi (21,2% untuk 2 

jam dan 30,1% untuk 24 jam) diperoleh dari 

perlakuan suhu kempa 130°C dengan waktu kempa 

14 menit dan jumlah resin damar yang ditambahkan 

12%. Pengembangan tebal papan terendah (10,5% 

untuk 2 jam dan 16,1% untuk 24 jam) diperoleh 

masing-masing  dari perlakuan suhu kempa 150°C 

dengan waktu kempa 10 menit dan jumlah resin 

damar yang ditambahkan 14%, dan suhu kempa 

130°C dengan waktu kempa 14 menit dan jumlah 

resin damar yang ditambahkan 16%. Nilai ini lebih 

rendah dibandingkan dengan pengembangan tebal 

papan (24 jam) yang diproduksi dari bambu dengan 

perekat melamin formaldehida, yaitu sebesar 23,0% 

(Suhasman et al., 2010). Namun demikian nilai ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan papan yang 

diproduksi dari bambu dengan perekat asam sitrat (< 

10%) (Widyorini et al., 2015). Standar JIS A 

5908:2003 dan SNI 03-2105-2006 menetapkan 

pengembangan tebal papan partikel maksimal 12%. 

Seluruh papan partikel yang dihasilkan pada 

penelitian ini mutunya belum memenuhi standar 

untuk pengembangan tebal.  

Menurut Mardikanto et al. (2009), 

pengembangan papan partikel yang tinggi tidak 

dapat digunakan untuk keperluan eksterior karena 

stabilitas produk yang rendah dan sifat mekaniknya 

akan menurun secara drastis dalam jangka waktu 

yang singkat. Dengan demikian papan yang 

dihasilkan pada penelitian ini tidak cocok digunakan 

untuk keperluan eksterior karena pengembangan 

tebalnya yang masih tinggi. 

Hasil analisis keragaman terhadap 

pengembangan tebal papan dengan waktu 

perendaman 2 jam (PT 2 jam) menunjukkan bahwa 

jumlah getah damar yang ditambahkan dan interaksi 

antara waktu kempa dan jumlah getah damar yang 

ditambahkan berpengaruh secara signifikan terhadap 

PT 2 jam. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan 

jumlah getah damar yang ditambahkan 14% dan 

16%, namun keduanya berbeda nyata dengan 

perlakuan jumlah getah damar sebesar 12%. 

Semakin tinggi jumlah getah damar yang 

ditambahkan terhadap bahan maka jumlah perekat 

yang menutupi pori-pori bahan semakin tinggi. Hal 

ini berarti ikatan antar partikel terjalin lebih rapat 

dan kekompakan yang terbentuk lebih sempurna, 

sehingga papan partikel dengan jumlah perekat lebih 

tinggi akan lebih sulit dimasuki air (Kusmayadi, 

2001). Selain itu semakin tinggi jumlah getah damar 

yang ditambahkan terhadap bahan maka jumlah 

resin yang mengadung fraksi asam juga semakin 

tinggi. Peningkatan jumlah fraksi asam ini 

memungkinkan gugus ester yang terbentuk antara 

gugus OH dari bambu dan gugus karboksil dari asam 

meningkat sehingga sifat hidrofilik bambu menjadi 

berkurang dan papan menjadi lebih stabil (Widyorini 

et al., 2015).  Hasil uji lanjut Duncan terhadap 

interaksi antara waktu kempa dan jumlah getah 

damar yang ditambahkan menunjukkan PT 2 jam 

papan dengan perlakuan waktu kempa 10 menit dan 

jumlah getah damar yang ditambahkan 12% berbeda 

nyata dan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan 

perlakuan waktu kempa 10 menit dan jumlah getah 

damar yang ditambahkan 14 %, serta waktu kempa 

14 menit dan jumlah getah damar yang ditambahkan 

16%.  Pengembangan tebal papan dengan perlakuan 

waktu kempa 14 menit dan jumlah getah damar yang 

ditambahkan 16% memiliki nilai paling rendah 

(12,9%). Hal ini kemungkinan disebabkan papan 

yang diproduksi dengan jumlah getah damar yang 

lebih tinggi menyebabkan rongga-rongga kosong 

antar partikel lebih sedikit, sehingga penetrasi air ke 

dalam papan rendah. 

 

Modulus of Elasticity (MOE) 

Hasil pengujian MOE papan berkisar antara 

112-394 kgf/cm2 (Tabel 1). Papan akan semakin 

elastis apabila nilai kekuatan lenturnya semakin 

tinggi. Papan partikel yang dihasilkan dari perlakuan 

suhu kempa 150C,  waktu kempa 10 menit dan 

jumlah getah damar yang ditambahkan 14% 

memiliki MOE paling tinggi, yaitu 393,5 kgf/cm2. 

Namun demikian nilai MOE ini masih jauh lebih 

rendah daripada yang dipersyaratkan JIS A 5908-

2003 dan SNI 03-2105-2006 (minimal 20.000 

kgf/cm2). Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan 

dengan MOE papan yang diproduksi dari bambu 

dengan perekat melamin formaldehida (16.243 

kgf/cm2) (Suhasman et al., 2010) dan perekat asam 

sitrat (> 20.000 kgf/cm2) (Widyorini et al., 2015). 

Menurut Maloney (1993), kekuatan lentur 

papan partikel dipengaruhi oleh kandungan dan jenis 

bahan perekat yang digunakan, selain daya ikat rekat 

dan panjang serat bahan. Sifat lentur papan partikel 

yang dihasilkan dari penelitian ini kemungkinan 

karena kandungan α-resin dan β-resin dalam perekat 

getah damar (Mulyono dan Apriyantono, 2004). β-

resin merupakan senyawa polimer yang mempunyai 

berat molekul rendah, sedangkan α-resin merupakan 
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senyawa terpen yang terdiri dari damadienon, 

damadienol, hidroksi damarenon dan hidroksi 

hopanon. Selain itu juga karena adanya fraksi resin 

yang bersifat asam, seperti asam damarolat, asam 

ursonat, asam damarenolat dan asam damarenoat. 

Hasil analisis keragaman menunjukkan 

MOE papan partikel yang dihasilkan dari perlakuan 

kelompok suhu kempa 150C nilainya lebih tinggi 

dari perlakuan kelompok suhu kempa 130C. Hal ini 

selaras dengan hasil penelitian Widyorini et al. 

(2015) dimana MOE papan partikel bambu dengan 

perekat asam sitrat meningkat dengan peningkatan 

suhu kempa. Interaksi antara waktu kempa dan 

jumlah getah damar yang ditambahkan berpengaruh 

secara signifikan terhadap MOE papan. Hasil uji 

lanjut Duncan menunjukkan MOE papan dengan 

perlakuan waktu kempa 10 menit dan jumlah getah 

damar yang ditambahkan 14% berbeda nyata dan 

lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perlakuan  

waktu kempa 10 menit dan jumlah getah damar yang 

ditambahkan 16 %, serta waktu kempa 14 menit dan 

jumlah getah damar yang ditambahkan 14%. Nilai 

MOE papan yang lebih tinggi pada waktu kempa 

yang lebih singkat dan kadar getah damar yang lebih 

rendah ini merupakan indikasi yang menguntungkan 

jika ditinjau dari aspek biaya produksinya. 

Rendahnya nilai MOE papan partikel yang 

dihasilkan dari penelitian ini kemungkinan 

disebabkan karena ukuran partikel bambu  yang 

digunakan pada penelitian ini lebih kecil dari 5 

mesh, yaitu 14 mesh dimana hal tersebut akan 

memberikan efek negatif terhadap kekuatan papan 

partikel. Menurut Ruhendi et al. (2007), partikel 

dengan ukuran yang kecil sangat mudah mengikat 

perekat, sehingga apabila terkonsentrasi di bagian 

tertentu menyebabkan bagian lain kekurangan 

perekat. Selain itu juga dipengaruhi oleh suhu (130-

150°C) dan waktu kempa (10-14 menit) yang 

diterapkan pada saat pengempaan belum optimal 

sehingga pematangan perekat juga tidak optimal. 

Pada suhu rendah, kekuatan perekatan masih rendah 

karena perekat belum mengalami pematangan. 

Sedangkan pada suhu yang terlalu tinggi, perekat 

mengalami over curing sehingga mengurangi 

kekuatan ikatan pada garis ikatan. Tekanan kempa 

yang digunakan pada penelitian ini juga rendah (20 

kgf/cm2), lebih rendah dari besaran tekanan yang 

umumnya digunakan dalam pembuatan papan 

partikel (25 kgf/cm2). 

 

Modulus of Rupture (MOR) 

Keteguhan patah atau modulus of rupture 

(MOR) merupakan kekuatan lentur maksimum 

material hingga material tersebut patah (Mardikanto 

et al., 2009). Hasil pengujian MOR papan partikel 

berkisar antara 14-52 kgf/cm2 (Tabel 1). Seperti 

halnya MOE, papan partikel yang dihasilkan dari 

perlakuan suhu kempa 150C,  waktu kempa 10 

menit dan jumlah getah damar yang ditambahkan 

14% memiliki MOR paling tinggi, yaitu 51,7 

kgf/cm2. Namun demikian nilai MOR ini masih jauh 

lebih rendah daripada yang dipersyaratkan JIS A 

5908-2003 dan SNI 03-2105-2006 (minimal 80 

kgf/cm2). Nilai ini juga jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan MOR papan yang diproduksi 

dari bambu dengan perekat melamin formaldehida 

(106,5 kgf/cm2) (Suhasman et al., 2010) dan perekat 

asam sitrat (152,8 kgf/cm2) (Widyorini et al., 2015). 

Hasil analisis keragaman menunjukkan MOR papan 

partikel yang dihasilkan dari perlakuan kelompok 

suhu kempa 150C nilainya lebih tinggi dari 

perlakuan kelompok suhu kempa 130C. Hal ini 

selaras dengan hasil penelitian Widyorini et al. 

(2015) dimana MOR papan partikel bambu dengan 

perekat asam sitrat meningkat dengan peningkatan 

suhu kempa. Interaksi antara waktu kempa dan 

jumlah getah damar yang ditambahkan berpengaruh 

secara signifikan terhadap MOR papan. Hasil uji 

lanjut Duncan menunjukkan MOR papan dengan 

perlakuan waktu kempa 10 menit dan jumlah getah 

damar yang ditambahkan 14% berbeda nyata dan 

lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan 

perlakuan-perlakuan  lainnya, kecuali perlakuan 

waktu kempa 14 menit dan jumlah getah damar yang 

ditambahkan 12%.  

 

Internal Bonding  

Keteguhan rekat internal atau internal 

bound (IB) merupakan keteguhan tarik tegak lurus 

permukaan lembaran papan partikel. Nilai IB papan 

partikel menggambarkan kekuatan ikatan antar 

partikel, sehingga IB dapat digunakan sebagai 

parameter  untuk  menentukan  kualitas  lembaran  

dimana  hal tersebut berkaitan dengan sistem 

pembuatan papan partikel yang diterapkan. Hasil 

pengujian IB papan partikel berkisar antara 0,2-0,9 

kgf/cm2 (Tabel 1). Seperti halnya MOE dan MOR, 

papan partikel yang dihasilkan dari perlakuan suhu 

kempa 150C,  waktu kempa 10 menit dan jumlah 

getah damar yang ditambahkan 14% memiliki IB 

paling tinggi, yaitu 0,90 kgf/cm2. Apabila 

dibandingkan dengan JIS A 5908-2003 dan SNI 03-

2105-2006 (minimal 1,5 kgf/cm2), IB papan partikel 

yang dihasilkan dari penelitian ini seluruhnya belum 

memenuhi standar. Nilai ini juga jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan IB papan yang diproduksi dari 

bambu dengan perekat melamin formaldehida (2,7 

kgf/cm2) (Suhasman et al., 2010) dan perekat asam 

sitrat (3,6 kgf/cm2) (Widyorini et al., 2015). 

Hasil analisis keragaman menunjukkan IB 

papan partikel yang dihasilkan dari perlakuan 

kelompok suhu kempa 150C nilainya lebih tinggi 

dari perlakuan kelompok suhu kempa 130C. 

Ruhendy et al. (2007) menyatakan bahwa kekentalan 

perekat akan menentukan daya rekat dari perekat 

dengan bahan digunakan. Getah damar mempunyai 

kekentalan sekitar 4,03-26,25 cP (Mulyono dan 

Apriyantono, 2004), dan kekentalannya tersebut 

menurun seiring dengan peningkatan suhu. 

Kekentalan getah damar kemungkinan lebih rendah 
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pada suhu kempa 150C sehingga daya rekat dari 

perekat dengan bahan yang digunakan lebih baik 

pada suhu kempa tersebut. Interaksi antara waktu 

kempa dan jumlah getah damar yang ditambahkan 

berpengaruh secara signifikan terhadap IB papan. 

Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan IB papan 

dengan waktu kempa 10 menit dan jumlah getah 

damar yang ditambahkan 16% tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan-perlakuan lainnya, kecuali dengan 

perlakuan waktu kempa 10 menit dan  jumlah getah 

damar yang ditambahkan 12%. Secara umum 

peningkatan kadar perekat meningkatkan IB papan 

partikel yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan 

peningkatan keterbasahan dari permukaan partikel 

oleh perekat dan peningkatan luas permukaan 

partikel. Menurut Maloney (1993), pada waktu 

proses pengempaan partikel akan mengalami 

kehancuran sehingga hal tersebut akan 

meningkatkan penyebaran perekat per satuan luas. 

Dengan semakin tinggi kadar perekat yang 

ditambahkan maka penyebaran perekat per satuan 

luas pun semakin besar, sehingga akan menghasilkan 

papan dengan IB yang baik.  Bowyer et al. (2007) 

menyatakan bahwa keteguhan rekat akan semakin 

sempurna dengan bertambahnya jumlah perekat 

yang digunakan pada proses pembuatan papan 

partikel. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Karakteristik papan partikel dari bambu 

dengan perekat getah damar, terutama daya serap air 

dan pengembangan tebal, dipengaruhi oleh jumlah 

getah damar yang ditambahkan dan waktu kempa. 

Karakteristik papan partikel terbaik diperoleh dari 

perlakuan 14% jumlah getah damar yang 

ditambahkan dan waktu kempa 10 menit pada suhu 

pengempaan sebesar 150oC. Pada kondisi proses 

tersebut papan partikel yang dihasilkan mempunyai 

kerapatan 0,546 g/cm3, kadar air 9,99%, daya serap 

air 72,6% (2 jam) dan 83,5% (24 jam), 

pengembangan tebal 10,5% (2 jam) dan 18,0% (24 

jam), MOE 393,5 kgf/cm2, MOR 51,7 kgf/cm2 dan 

IB 0,90 kgf/cm2. Sifat fisik dan mekanik papan 

partikel tersebut belum memenuhi standar JIS A 

5908-2003 dan SNI 03-2105-2006. 

 

Saran 

 Peningkatan kualitas papan partikel 

selanjutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan 

suhu dan tekanan pengempaan sehingga karakteristik 

papan partikel dapat diperbaiki.  
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